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Одним із важливих параметрів протипригарних покриттів є значення коефіцієнта 

теплопровідності. Теплопровідність покриттів дуже впливає на заповнюваність форми 

рідким сплавом та на хід формування виливка. [1]. 

Дана робота проводилася з метою усунення браку по пригару, течі і газовій 

пористості, а також для поліпшення якості поверхні виливків із алюмінієвих сплавів, що 

отримуються литвом у кокіль та під низьким тиском.  

Коефіцієнти теплопровідності покриттів визначалися за способом занурення, який був 

запропонован А.І.Вєйніком для кокільних фарб [2]. За отриманими даними розраховувалася 

величина коефіцієнта теплопровідності для кожного з  досліджуваних покриттів. 

Визначалося точне значення коефіцієнтів теплопровідності досліджуваних покриттів. Це 

значення  теплопровідності зіставлялося з величиною, що є наближеним рівнянням 

теплопередачі через шар покриття й зразок без обліку нерівномірності розподілу 

температури в перетині зразка.  Потім оцінювалася відносна похибка наближеного 

визначення коефіцієнта теплопровідності. Для обробки експериментальних даних 

використовувався програмний продукт MathCAD (демонстраційна версія). 
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